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ALUCOM®DESIGN - Exterieur
Technische Daten

ALUCOM®DESIGN - EXTERIEUR

Plattendicke [mm] 4,0 (+/-0,2) 6,0 (-/-0,2) 6,0 (-/-0,2)
Aluminium-Deckschicht [mm] 0,5 0,3 0,3
Kerndicke [mm] 3,0 5,4 5,4
Plattengewicht [kg/m?] 7,4 6,8 6,8
Diagonalabweichung bez. Breite /Lange [mm] max. +/- 3,0 max. +/- 3,0 max. +/- 3,0
Elastizitdtsmodul [N/mm?] 70.000 70.000 70.000
Zugfestigkeit der Aludeckschichten [N/mm?] >150 =200 >200
Lineare Warmeausdehnung bei 100°C [mm/m] 2,4 2,4 2,4
Temperaturbestandigkeit [°C] -50 bis +80 -50 bis +80 -50 bis +80
Sichtseite - UV-bestandig, Perlstruktur, Glanzgrad 13 ja ja ja
Rickseite - Korrosionsschutzlack ja ja 2 Sichtseiten

Oberflachenqualitat - Abdriicke, Flecken, Kratzer, Lackfehler sind zuldssig, wenn diese bei ein

Betrachtungswinkel von 90° nicht zu sehen sind.

em Abstand von > 20

0 cm in einem

Bleistift-Harte nach DIN EN 15184 >HB >HB >HB
Haftfestigkeit nach DIN EN ISO 2409 GTO GTO GTO
Besténdigkeit gg. Salzsprihnebel DIN EN ISO

9227, 1.000 h, bewertung nach DIN EN ISO 5/5 5/5 5/5
4628-2 und -8

Bestandigkeit gg. Eintauchen in Wasser DIN EN

ISO 13523-9, 1.000 h, Bewertung nach DIN EN 5/5 5/5 5/5

ISO 4628-2 und -8

Kinstl. Bewitterung nach DIN EN ISO 13523-10,
2.000 h, DIN EN ISO 13523-3

AE CIELab 2000: mittlerer Farbton < 5 Einheiten

AntiGraffiti-Reinigungsféhigkeit mit Graffiti-

Guard-Pack Plastic G Graffitientferner bestanden

Prifung antibakterielle Wirksamkeit nach

1SO 22196 bestanden

Zertifikat Brandklassifizierung B-s1,d0 B2 B2

Allg. bauaufsichtl.
Zulassung (ABZ)

gepriift nach ETB-Richtlinie

Zulassungen nach DIBt UB 2.1/21-107-1

Nr. Z-10.3-742
Windlasten - max. Lattenabstand horizontal [mm] 500 bei exponierter Lage -20%
Windlasten - max. Schraubenabstand horiz. /vert. [mm] 500 bei exponierter Lage -20%
Folierung Rickseite Rickseite beidseitig

Das Produkt bedarf keiner besonderen Pflege. Schmutz und Verunreinigungen lassen sich gemé&B den Reinigungsanweisungen in der zum
Zeitpunkt der Lieferung giltigen Fassung des Verkaufsprospekts leicht entfernen. Reinigungsmittel mit aggressiven oder schleifenden
Bestandteilen, Lackverdiinner, Reinigungsbenzin oder vergleichbares diirfen nicht benutzt werden, sonst erlischt die Garantie. Unsere

Garantieerklarung erhalten Sie auf Anforderung.

Hinweise

Aufgrund von Produktionsschwankungen kénnen leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten. Wir empfehlen das
gesamte Material fiir ein Projekt in einem Auftrag zu bestellen. Um Reflektionsunterschiede bei Uni-Dekoren, insbesondere Metallic, zu vermeiden,
empfehlen wir die Platten immer laufrichtungsgebunden, in paralleler Ausrichtung der Pfeile auf der Schutzfolie, zu verlegen. Gleich nach Verle-

gung sollten die Schutzfolien, sofern vorhanden, entfernt werden.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Drucktechnisch bzw. Bildschirm bedingt sind farbliche Abweichungen méglich.
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ALUCOMP®DESIGN - Exterieur
Bearbeitung

ALUCOM®DESIGN-Exterieur bietet nicht nur gestalterische Die folgenden, gdngigen Bearbeitungstechniken kénnen mit
Freiheit, sondern auch hervorragende technische Eigenschaf- herkdmmlichen Standard-Werkzeugen vorgenommen wer-
ten. Sie ist eine eigensteife Fassadenplatte, die hdchsten An-  den. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien fir
spriichen hinsichtlich Architektur, Witterungsbestandigkeit, ~Aluminium-Verbundplatten.

Planheit, einfacher Verarbeitung und Brandschutz genlgt.

Frasen

CNC-Bearbeitungszentren und Hand-
oberfrasen, bzw. Plattenfrasen

Sagen

Plattenkreissédgen und Handkreis-
sagen mit Hartmetall- oder Diamant-
bestlickten Séageblattern, bzw. Stich-
sagen mit Sageblattern flr Aluminium.
Um die Beschadigung der lackierten
Vorderseite zu vermeiden, ist zu be-
achten, dass die Bearbeitung von der
Rickseite erfolgt. Drehzahleinstellung
ca. 2.500 U/min.

Verbinden

Aluminium Blindnieten mit
Nirosta-Dorn oder Edelstahl-
Fassadenschrauben mit Zulassung

Bohren

Standard Spiralbohrer fiir Aluminium
und Kunststoff. Besonders geeignet
sind HSS-G Metallbohrer mit Zentrier-
spitze und HSS Edelstahlbohrer.

Formen
Biegen mit Abkantpressen und

Walzenbiegemaschinen, bzw.
mittels Fraskanttechnik

Stanzen

Herkdmmliche Blechstanzmaschinen
und Schlagscheren

Fraskanttechnik

Nach dem Ausfrésen einer V-Nut auf der Plattenriickseite

90° kann das unversehrte Deckblech auf der Vorderseite ganz

\/ \ leicht von Hand gebogen werden. So entsteht ohne Biege-

“ P bank eine prazise Kantung fiir z.B. Kassettensysteme. Die Nut
D A lasst sich sowohl mit Plattenkreissdgen mit Fraseinrichtung,

wie auch mittels Handplattenfrdsen oder Oberfrasen einbringen.

90° V-Nut Frésung fur Abkantungen bis 90°

135° V-Nut Frasung fir Abkantungen bis 135°
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ALUCOM®DESIGN - Exterieur
Montageanleitung VHF

Allgemeines

Abb.1
ALUCOM®DESIGN-Exterieur ist bestens geeignet fir die

vorgehéngte hinterliftete Fassade (VHF), die Aspekte des
energieeffizienten Bauens mit der Wirtschaftlichkeit und der
architektonischen Qualitdt verbindet. Diese bauphysikalisch
optimale Technik eignet sich zur Fassadengestaltung an Alt- | !
und Neubauten sowie Dachkonstruktionen. Die Gesamtkon- L = Eimzf:tfung

struktion ist diffusionsoffen. Die Feuchtigkeit wird durch den . Hinterliftungsraum > 20 mm
Hinterliftungsraum abgefiihrt. Dammung und Konstruktion Traglattung

bleiben somit trocken.

Verankerungsgrund
(z.B. Mauerwerk)

(Konstruktionsvollholz)
mit EPDM-Fugenband
mit min. 5 mm Kanten-
Uiberstand belegt

Konstruktive Anforderungen Alucom®Desig]

Die nachfolgenden Anforderungen sind bei der Planung und
Konstruktion einer VHF mit ALUCOM®DESIGN-Exterieur
zwingend zu beachten:
. . . . ] S WS
Als Traglattung der Unterkonstruktion eignet sich insbe \\\{.\\\
sondere Konstruktionsvollholz. Regen 100%

A)
* Be-, Ent- und Hinterliftung ‘\':?:\\::{

- Die Konstruktionsregeln von DIN 18516-1 fir VHF A
sind zu beachten.

- Die Fassadenbekleidung soll in einem Abstand von
mindestens 20 mm von der Warmedammung bzw.
Wandoberflache angeordnet werden.

- zwischen den einzelnen Platten sind Be- und Ent-
|iftungsoffnungen mit Querschnitten von mindes-
tens 5 mm vorzusehen

horizontal offene Fuge Abb.2

» Die Fassadenbekleidung ist zwéngungsfrei zu montieren.
Dies wird erreicht, wenn alle Bohrlocher einer Platte ge-
genliber dem Schaftdurchmesser der Befestigungsele-
mente groBer gebohrt werden. (s. Abb. 6)

Abb.3

¢ Um eine dauerhafte Durchfeuchtung der vertikalen
Traglattung zu verhindern, missen wasserundurchlassige
Bénder (EPDM-Bénder) mit 5 mm Kanteniiberstand zwi-
schen Traglattung und Fassadenplatte angebracht wer-
den.

EPDM-Fugenband

¢ Um die Luftzirkulation hinter der Fassade zu gewahrleis-
ten und die Funktionssicherheit zu steigern, ist eine
offene Fuge im Bereich des horizontalen PlattenstoBes
vorzusehen. Die Fuge sollte im Optimum eine Breite von
10 mm aufweisen, wobei 8 mm nicht unter- und 12 mm

nicht Gberschritten werden sollte. Biigelvorrichtung 9,5/3,3 mm

216
* Windlast Fassadenschraube
Der Standsicherheitsnachweis sowie eine darauf
aufbauende Ausfuhrungsplanung mussen stets ob- Abbildung - Mindestabmessungen der Traglattung nach DIN 1052
jektbezogen erbracht werden. Mindestholzdicke t = > 40 mm Lattenbreite b-Feld= > 60 mm
Randabstand a==2=15mm Lattenbreite b - Fuge = = 100 mm
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ALUCOMP®DESIGN - Exterieur
Befestigungstechnik

Befestigungstechnik

Allgemein: bei der Montage von Alucom Design Exterieur
muss die thermische Ausdehnung der Verbundplatte
berlicksichtigt werden.

Das Befestigungsloch in der Platte muss einen gréBeren
Durchmesser aufweisen als die Befestigungsschraube.
Dabei muss die Lochmitte mindestens 15 mm Abstand
zu jeder Plattenkante aufweisen. (Abb. 6 und 7)

Die Schrauben missen bei der Befestigung der Platte
zwangungsfrei eingedreht werden, d.h. das Anziehen der
Schrauben darf nicht mit voller Kraft ausgefiihrt werden.

Ein Vorbohren des Schraublochs in die Holzkonstruktion
ist zwingend notwendig, auch bei Schrauben mit Bohrspitze.

Das Bohrloch sollte einen Durchmesser von 3,3 mm
besitzen.

Wichtig: vor dem Verschrauben grundsatzlich die Schutz-
folie im Bereich des Schraubenkopfes abziehen.

Thermische Dehnung und Kontraktion: die lineare Warme-
ausdehnung von ALUCOM®DESIGN-Exterieur betrégt bei
1 m Plattenlédnge und 100° C Temperaturdifferenz 2,4 mm.

Die einzelnen Arbeitsschritte sind nachfolgend in den Ab-
bildungen 8-13 noch einmal anschaulich und detailliert dar-
gestellt.

Verlegerichtung:

- Grundsatzlich ist immer die Verlegerichtung der
Dekore zu beachten.

- Um Reflektionsunterschiede bei der Plattenverlegung
zu vermeiden, missen Verbundplatten in Uni-Farben
in derselben Richtung montiert werden, wie durch die
Richtungspfeile auf der Schutzfolie, soweit vorhanden,
angegeben.

- Bei der Verwendung von Platten aus unterschiedlichen
Produktionseinheiten kann es zu Farbabweichungen
kommen. Deshalb sollte der Gesamtbedarf eines Pro-
jektes in einer Bestellung erfolgen.

Befestigung auf Holzunterkonstruktion:

- Verwendung finden Fassadenschrauben aus Edelstahl
mit Linsenkopf und Dichtring, z.B. 4,8 x 38 mm,

Kopf @16 mm. Senkkopfschrauben dirfen nicht ver-
wendet werden.

- Bohrungen in der Holzunterkonstruktion fiir die Ver-
schraubungen mussen zentrisch zu den Bohrungen in
der Platte und senkrecht mit einer Blgelvorrichtung
aufgebohrt werden.

Passendes Zubehdr erhéltlich, siehe Broschiire.

¢

Abb.4 - Schrauben mit Fa-Ze-Di-Ringen

Abb.5 - Bohrbiigel

e Die Schrauben sollten so angezogen werden, dass der
Schraubenkopf auf der Dichtscheibe aufsitzt, diese aber
nicht verformt.

Fir die Unterkonstruktion sollte gehobeltes Konstruk-
tionsvollholz (KVH) verwendet werden.

- Das Holz muss vollflachig mit einem nicht komprimier-
baren Fugenband (Kanteniberstand 5 mm) abgedeckt
werden.

- Um bei der Plattenmontage Abdriicke durch liberste-
hende Verbindungsmittel zu vermeiden, missen
Schrauben/Néagel eben mit der Lattung eingebracht
werden.

Bohrung in der
Unterkonstruktion
—

Bohrung in der Platte

Abb. 6 - Randabsténde Abb. 7 - Bohrungen

Plattenbemessung

¢ MaBtoleranzen: fertigungstechnisch ist an den Fabrika-
tionskanten ein seitlicher Versatz der Deckbleche bis
maximal 2 mm moglich.
- Dicke: £ 0,2 mm
- Breite: -0 / +2 mm
- Lange bis 4.000 mm: -0 / +4 mm

e Beim Zuschnitt und beim Frésen ist die thermische Aus-
dehnung der Verbundplatten zu beachten, um die MaB-
haltigkeit der Elemente bei der Montage zu gewahrleisten.
Wir empfehlen daher die Platten vor der Verarbeitung
mindestens einen Tag bei Raumtemperatur zu lagern.

¢ Besdumen: die Platten missen besdaumt werden
- an allen Seiten, um die Rechtwinkligkeit und sauber
geschnittene Kanten bei der Verwendung von offenen
Schnittkanten, z. B. bei Fassaden, zu erhalten.
- andrei Seiten, um die Rechtwinkligkeit fir die Weiter-
verarbeitung zu erhalten.
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ALUCOM®DESIGN - Exterieur
Befestigung auf Holz-Unterkonstruktion

T PP A T T P T

Abb. 8 - Platte mit Bohrung @ 9,5 mm  Abb. 9 - Einsatz Bligelbohrvorrichtung,  Abb.10 - Holz-UK vorgebohrt mit
in Position Vorbohren der Holz-UK @ 3,3 mm

Abb.11 - Gleitpunkt: Fa-Ze-Di-Ring in Abb.12 - Schraubvorgang Abb.13 - fertig erstellter Befestigungs-
Plattenbohrung punkt

ALUCOM®DESIGN - Exterieur
Weitere Fassadensysteme

Dank der einfachen Verarbeitung kann ALUCOM®DESIGN - Neben der einfachen Holzverlattung, wie zuvor beschrieben,
Exterieur leicht in unterschiedliche Formate gebracht und kdnnen auch weitere Fassadensysteme verwendet werden.
auf handelsubliche Unterkonstruktions-Systeme abgestimmt  Die speziellen Systeme und Montageanleitungen sind bei den

werden. jeweiligen Herstellern erhaltlich.
Bravo-System Genietetes/ Genietetes/ Horizontales Genietetes Omega-
geschraubtes geschraubtes Kassetten- Kassettensystem  Kassettensystem
Plattensystem Plattensystem system SZ20
auf Omega-Profil auf T-Profil

Abb.14 - Fassadensysteme




MONTAGE: ALUCOM®DESIGN - Exterieur | SEITE 7

ALUCOM®DESIGN - Exterieur
Lagerung, Transport und Reinigung

Transport und Lagerung

Um ALUCOM®DESIGN-Exterieur Verbundplatten vor mechani-
schen Beschadigungen und schadlichen Witterungseinflissen
zu schitzen, missen folgende Hinweise beachtet werden:
¢ Beim Transport und Abladen sind die Platten sorgféltig
zu behandeln. Offene Paletten nicht bewegen.

 Paletten nach Anlieferung auf Transport- und Feuch-
tigkeitsschaden iberprifen. Feuchte Platten abtrocknen
lassen. Etwaige Beschadigungen umgehend anmelden
und vom Spediteur bestéatigen lassen.

¢ Paletten regen- und spritzwassergeschitzt lagern und
vor eindringender Feuchtigkeit schiitzen. Kondenswas-
serbildung vermeiden.

¢ Paletten in Stapeln von maximal sechs formatgleichen
Paletten Ubereinander lagern. Verbundplatten nicht
senkrecht lagern.

» Einzelne Platten mit zwei Mann an den Ecken abheben
- nicht libereinander ziehen. Platten senkrecht tragen
und zur Vermeidung von Flecken Handschuhe tragen.

e Zur Vermeidung von Abdricken beim Stapeln nichts
zwischen die einzelnen Platten legen.

3 .“-‘.‘X‘-vf\ -
. N

‘\\.\ z

Abb. 15 - Verlattung Carport-Seitenwand

Reinigung

ALUCOM®DESIGN-Exterieur hat eine widerstandsfahige
Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann
und die leicht zu pflegen ist. Eine regelméaBige Reinigung wird
dennoch empfohlen:

 Die Reinigung sollte von Hand mit einer weichen Biirste
oder mit einem Hochdruckgerat (max. 50 bar) mit klarem
Wasser durchgefiihrt werden.

¢ Falls notig, kann ein mildes Reinigungsmittel (pH 6-7)
bis maximal10% zugesetzt werden.

¢ Die Reinigung sollte von oben nach unten, mit einer
anschlieBenden Klarspulung, erfolgen.

¢ Grundsatzlich wird eine Vorpriifung an einer unauffalligen
Stelle empfohlen.

¢ Nicht auf sonnenerhitzten Oberflachen (> 40°C) reini-
gen, da die Gefahr von Fleckenbildung durch schnelles
Antrocknen besteht.

o Stark alkalische, stark saure, oder stark abrasiv wir-
kende Reinigungsmittel (z. B. Scheuermilch) dirfen nicht
verwendet werden.




Standorte der Wilkes GmbH

W)

Verkaufsbiiro
Nord

@ Noﬁim I-Plle

Schwelm
(W

Altenstadt

O

Stuttgart

W)

Miinchen

O

Verkaufsgebiet
Austria

Zentrale Standort Schwelm
Wilkes GmbH

HeidestraBe 23-29

58332 Schwelm

Fon: +49 (0) 2336,/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mail: mail@wilkes.de

Standort Northeim

Wilkes GmbH

Lange Lage 20

37154 Northeim

Fon: +49 (0) 5551/9924-0
Fax: +49 (0) 5551/9924-24
Mail: nl-goettingen@wilkes.de

Standort Halle

Wilkes GmbH

Igepa-Ring 7

06188 Landsberg-Queis
Fon: +49 (0) 34602/4367-0
Fax: +49 (0) 34602/4367-17
Mail: nl-halle@wilkes.de

Verkaufsbiiro Nord

Wilkes GmbH

DonaustraBe 12

49733 Haren/Ems

Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mobil: +49 (0) 172/5343969
Mail: mail@wilkes.de

www.wilkes.de

Standort Altenstadt
Wilkes GmbH
IndustriestraBe 30

63674 Altenstadt

Fon: +49 (0) 6047,/98720-0
Fax: +49 (0) 6047/98720-25
Mail: nl-rheinmain@wilkes.de

Standort Stuttgart

Wilkes GmbH

InselstraBe 9

70327 Stuttgart

Fon: +49 (0) 711/707100-0
Fax: +49 (0) 711/707100-20
Mail: nl-stuttgart@wilkes.de

Standort Miinchen

Wilkes Bavaria GmbH
Rohrbachstrae 30

85259 Wiedenzhausen

Fon: +49 (0) 8134 /55780-0
Fax: +49 (0) 8134/55780-29
Mail: bavaria@wilkes.de

Verkaufsgebiet Austria
Wilkes Bavaria GmbH

W20211104



