Verlegeanleitung

Stegplatten aus Polycarbonat

Allgemeine Hinweise zur Verlegung und Bearbeitung von Stegplatten aus Polycarbonat. Alles
beginnt mit der richtigen Unterkonstruktion. Bitte beachten Sie daher schon bei der Planung

folgende Punkte:

I.Lagerung

Stegplatten aus Polycarbonat miissen auf ebenem Untergrund auf Paletten oder Kantholzern gelagert werden - vorzugsweise
in Innenrdaumen oder standig mit weiBer Polyethylen-Folie umschlieBend abgedeckt. Im Stapel sind sie nicht der direkten
Sonneneinstrahlung auszusetzen sowie staubfrei und vor Feuchtigkeit geschiitzt zu lagern. Die Stirnseiten sind gegen Schmutz-

eintritt zu verschlieBen.

II. Unterkonstruktion

1. Die Unterkonstruktion muss statisch tragend sein und sollte aus verzugsfreiem Holz (Brettschichtholz) oder aus Metall
bestehen.

2. Das Gefalle sollte mindestens 5°= 9 cm/m Dachlange betragen.

3. Der Abstand der Sparren errechnet sich nach folgender Formel:
Randfelder: SparrenauBenkante bis Mitte des zweiten Sparrens (siehe Skizze, MaB A1): gewéahlte Plattenbreite + 55 mm

Mittelfelder: Sparrenmitte bis Sparrenmitte (siehe Skizze, MaB A2): gewahlte Plattenbreite +25mm

Al A2

4. Verwendete Lacke und Lasuren miissen vor der Montage der Stegplatten in jedem Falle ausgediinstet und abgetrocknet sein.

5. Die Oberseiten der Querpfetten und Sparren, welche breiter als 6 cm sind, miissen wei3 bzw. lichtreflektierend sein.
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III. Zuschnitt und Vorbereitung der Profile

1. Zum Schutz der Unterkonstruktion im Traufbereich und fiir die mdgliche Anbringung einer Dachrinne empfiehlt es sich,
einen Profilliberstand von 50 mm zu beriicksichtigen. Die Verlegeprofile werden mit Stichsége (ohne Pendelhub), Metallsage
oder Handkreissége (feinzahnige Metallsageblatter) auf die gewlinschte Lange zugeschnitten. Die Profile missen im An-
schlussbereich an das Mauerwerk bei Plattenldngen bis 3 m einen Dehnungsspielraum von 10 mm haben, bei Plattenldngen
Uber 3m liegt dieser bei 20 mm. Zur Abdichtung empfiehlt sich das Aluminium-Wandanschlussprofil.

2. Beim WILKULUX®-Komplettsystem und Thermosystem werden nun die Aluminium-Haltewinkel an der unteren Stirnseite
in den dafir vorgesehenen Bohrldchern vor Kopf verschraubt oder vernietet.

3. Die Platten sollten im Pultbereich (Wandanschluss oben) einen Mindestabstand von 6 mm pro Meter Plattenlange von der

Wand haben, um eine Ausdehnung durch Warme und Feuchtigkeit zu ermoglichen.

IV.Bohren der Profile

ZT1TE )

© = links und rechts versetzt alle 300 mm mit Bohrlochdurchmesser 5,0 mm
0 - mittig alle 300 mm mit Bohrlochdurchmesser 5,5mm
0O - mittig alle 300 mm mit Bohrlochdurchmesser 7,0mm

Alternativ konnen die unteren Profile auch voriibergehend fluchtgerecht fixiert (mit Silikon, doppelseitigem Klebeband o. 4.) und nach Einlegen der Stegplatten
komplett in der Unterkonstruktion verschraubt werden. In diesem Fall miissen die Profile mittig, alle 300 mm mit einem Bohrlochdurchmesser von 7,0 mm vorge-

bohrt werden. Das Komplettsystem oder Thermosystem kann alternativ auch ohne Vorbohren mit einer Edelstahl-Bohrschraube 5,5x35 mm verwendet werden.

V. Verlegung der Unterprofile

Bei Verwendung des Komplett-/Randkomplettsystems sowie des Thermomittel-/Thermorandsystems werden die Unterprofile
auf der Unterkonstruktion fluchtgerecht mit dem erforderlichen Abstand (siehe II.) verschraubt oder provisorisch mit doppel-

seitigem Klebeband oder Silikon fixiert. Bei Verwendung des Stegmittel-/Stegrandsystems ist zunachst das TPR-Flachprofil-

band fluchtgerecht auf der Unterkonstruktion aufzulegen.
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VI.Vorbereitung der Platten

Der bauseitige Plattenzuschnitt sollte mit einer Handkreissage, welche mit einem HSS-Vielzahnsageblatt mit ungeschréankten
Hartmetall-Zdhnen ausgestattet ist, erfolgen. (Hinweis: stets mit Anschlag sdgen!) Eckausschnitte sind vor dem Zusagen
an der Ecke, wo sich die Schnitte treffen, mit einem Stufen- oder Kegelbohrer vorzubohren. Beim Ségen und Bohren ist die
Stegplatte seitlich zu unterstitzen, um ein Flattern des Materials zu vermeiden. Sagespéane sind vor der Weiterverarbeitung

aus den Hohlkammern der Platten auszublasen.

Hinweis | Die UV-geschiitzte Seite (siehe Folienaufdruck) wird nach auBen verlegt. Die Stegrichtung ist die Gefélle-

richtung/Wasserlaufrichtung.

1. Die Folie wird an allen Seiten oben und unten auf ca. 5 cm geldst.

2. Die obere Stirnseite (hdchster Punkt des Daches) wird luftdicht mit Aluminium-Klebeband verschlossen. Nun wird das
Aluminiumabschlussprofil Gber die verklebte Stirnseite geschoben (ggfs. etwas Pflanzendl o. a. verwenden).

3. Die untere Stirnseite der Platten (tiefster Punkt des Daches) wird mit dem beliufteten Aluminium-Tropfkantenprofil
atmungsaktiv verschlossen. AnschlieBend wird der Ubergang von der Platte zum Tropfkantenprofil mit neutralvernetzendem
Silikon an der AuBenseite versiegelt. Es ist darauf zu achten, dass bei Stegplatten mit einer gekennzeichneten AuBenseite
die Nase des Tropfkantenprofiles nach unten zeigt. Bei extrem staub- und schmutzanfalliger Umgebung empfiehlt es sich,

die untere Stirnseite zuvor mit perforiertem Sellotape Klebeband abzukleben.
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Zu 2.: Alu-Abschlussprofil mit Platte Zu 3.: Alu-Tropfkantenprofil mit Platte | Querschnitt WA + T16 + U16

© = neutralvernetzendes Silikon
® = mit Dichtband (Kompriband) oder Silikon abdichten

VII. Verlegung der Stegplatten

Nun werden die Stegplatten in die vormontierten Unterprofile eingelegt und ausgerichtet. Kunststoffplatten sind grundséatzlich

nicht begehbar: Die Platten diirfen bei der Verlegung nur lber breite, lastverteilende Laufbohlen begangen werden, die auf

der statisch tragenden Konstruktion ausreichend aufliegen.
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VIII. Verlegung der Oberprofile

Wurden die Unterprofile fest mit der Unterkonstruktion verschraubt, so konnen die fluchtgerecht ausgerichteten Oberprofile
in den Querstegen der Unterprofile verschraubt werden. Waren die Unterprofile nur provisorisch fixiert, so werden beide
durch Ober- und Unterprofile in der Unterkonstruktion verschraubt. Bei Verwendung der Thermomittel-/Thermorandsysteme
werden die Kunststoffstege in das Unterprofil eingeschoben, das Oberprofil aufgesetzt und dann durch Ober- und Unterprofil

in der Konstruktion verschraubt.

IX.Verlegung des Aluminium-Wandanschlussprofiles

Das Wandanschlussprofil wird am Ubergang von der Hauswand zur Bedachung aufgelegt. Die integrierte Lippendichtung
liegt dabei auf den Platten auf und wird links und rechts der Profile beidseitig eingeschnitten, so dass eine mdéglichst dichte
Verbindung zwischen Stegplatten und Lippendichtung gewahrleistet ist. Das Wandanschlussprofil wird nun mit geeigneten

Schrauben unter Einbringung eines Dichtbandes (alternativ Silikon) an der Hauswand befestigt.

X. Verlegung der Klemmdeckel

Zum Abdecken der Schraubenkdpfe kann nun der Aluminium-Klemmdeckel in der gewahlten Farbe einfach auf das Oberprofil

aufgeclipst werden. Im Bereich des Wandanschlussprofiles ist dieser um ca. 100 mm zu kiirzen.

Die Schutzfolie der Stegplatten ist erst am Ende der Verlegung zu entfernen. Reinigungshinweis: Um die Platten bei Verschmutzung zu reinigen, geniigt ein weiches
Tuch und lauwarmes Wasser mit etwas Geschirrspiilmittel. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe oder scheuernde Reiniger, Insektizide, Losungsmittel, etc. Im un-

teren Stirnseitenbereich der Stegplatte kann Kondensat in den Hohlkammern auftreten. Das Dehnungsverhalten der Stegplatten kann zu Knackgerauschen fithren.

Bei zusiatzlichem Einbau einer Innenschattierung sollte diese weiB oder hitzereflektierend - mit einem Mindestabstand von 120 mm zur Stegplatte - montiert werden.
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WILKULUX® Verlegesysteme
Zur sicheren Verlegung Ihrer Stegplatten.

WILKULUX® Komplettsystem/Randkomplettsystem
3% L‘Jl“_‘lll[ R [£ZZ ]lJ; SN m Ober- und Unterteil aus Aluminium

[ h\j _ﬁzﬁ_}/ H_ _ Dﬁ[ ur".f:qff m fur Plattenstarke 16 mm

- m fir Unterkonstruktionen aus Metall und weitgehend verzugsfreiem Holz

WILKULUX® Stegmittelsystem/Stegrandsystem
m Oberteil aus Aluminium, Auflage TPR-Flachprofilband

m fir Plattenstarke 16 mm

m flir Unterkonstruktionen aus Metall und verzugsfreiem Holzleimbinder

WILKULUX® Thermomittelsystem/Thermorandsystem
m Ober- und Unterteil aus Aluminium
m Mittelsteg Kunststoff-Thermoprofil

m flr Plattenstarke 16 mm

m flr Unterkonstruktionen aus Metall und weitgehend verzugsfreiem Holz

m fUr erhdhte Warmedammung

WILKULUX® Sprossenmittelsystem/Sprossenrandsystem

D T | R f-‘f—'—_ﬁ;—‘:‘:—k--ﬁ-}m m zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz- oder
il ¥ ' E[_ .
- F ”H s S [ Metallunterkonstruktion
R B Ry | e

m zur Randeinfassung von Hohlkammerplatten 16 mm auf Holz-

oder Metallunterkonstruktion

/ /;é//'_’,, Fir alle Profilsysteme ist auch ein Aluminium-Klemmdeckel
- /f / zur Abdeckung der Schraubenkopfe in den Farben weiB, braun
7 / .
oder Pressblank lieferbar.
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Weitere Informationen
Lagerungs- und Verlegehinweise in Kurze

1. Lagerung
Polycarbonat-Stegplatten und Wandpaneele aus Polycarbonat auf ebenem Untergrund lagern und im Stapel nicht der
direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

2. Unterkonstruktion
Die Unterkonstruktion sollte verzugsfrei sein. Eventuell verwendete Lacke und Lasuren miissen ausgedinstet sein.
Die Oberseite der Unterkonstruktion muss hell sein.

3. Verlegerichtung
Polycarbonat-Stegplatten und Wandpaneele aus Polycarbonat werden immer mit den Kammern in Wasserlaufrichtung
verlegt.

4. Langenausdehnung
Bei den Polycarbonat-Stegplatten ist die Langenausdehnung von 3mm/m zu beachten.

5. Verschlus der Kammern
Untere Stirnseite (Traufenbereich)
Im Bedarfsfall kann ein atmungsaktives ,Anti-Dust“-Klebeband aufgebracht werden. Dies kann ggf. das Eindringen von
Staub in die Kammern verhindern, jedoch in Einzelféllen zu erhdhter Kondenswasserbildung in den Kammern fiihren.
Obere Stirnseite (Firstbereich)
Luftdicht mit Reinaluminiumklebeband verkleben.

6. Abdichtung
Dehnfugen o.4. nur mit geeignetem Silikon abdichten. Niemals Silikon in die Kammern gelangen lassen.

7. Reinigung
Mit viel Wasser und einem weichem Lappen arbeiten. Niemals scheuernde Mittel verwenden!

8. Im unteren Stirnseitenbereich der Stegplatte kann Kondensat in den Hohlkammern auftreten.




